Analisis de esfuerzos durante el contacto mecanico de materiales elasticos
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En este trabajo se calculan los esfuerzos resultantes en la region de contacto de dos materiales elasticos, a través
del método de elementos finitos. Estos resultados se comparan con ecuaciones analiticas del modelo de Hertz. Se
consideran dos sistemas de contacto para analizar: cilindro contra cilindro y cilindro contra plano. Para definir
estos sistemas se realiza un modelo en dos dimensiones. Para el analisis se considera ambos sistemas como un
contacto no conforme. Para validar el modelo se comparan los resultados del sistema con valores tedricos.

Se observo que los resultados obtenidos de las simulaciones convergen rapidamente a un valor que se estabiliza a
medida que se reduce el tamafio de la malla en la region de contacto, el valor minimo de los elementos que se
utilizé es de 0,1 mm. Por otro lado, de la comparaciéon del Método de elementos finitos con las ecuaciones
analiticas se encontrd que los errores relativos en las medidas de presiones de contacto tiene un valor que se
encuentra entre 1 y2 por ciento. Los errores relativos en las medidas correspondientes al semiancho de la zona de
contacto alcanzan valores de hasta 2 por ciento con respecto al valor que se determina a partir de las ecuaciones
de Heinrich Hertz.

Palabras Claves :Método de elementos finitos, Contacto de Hertz, Contacto no conforme.

In this work, the stresses are calculated in the region of contact of two elastic materials, through the finite element
method. These results are compared with equations of Hertz. Two contact systems are considered to analyze,
cylinder against cylinder and cylinder against plane. To define these systems is performed model in two
dimensions. For the analysis, it considers both systems as a contact nonconforming. To validate the modelresults
they are compared with theoretical values.

It was observed that the results of the simulations converge rapidly to a value which is stabilized as the mesh size
in the contact region, the minimum value of the elements used is 0.1 mm. Furthermore, comparison of the finite
element method with the analytical equations found that the relative errors in measurements contact pressure have
values between 1 and 2 percent. The relative errors in measurements for the half-width of the contact area reach
values of up to 2 percent with respect to the value determined from the equations of Hertz.
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I. INTRODUCCION

La mecénica del contacto estudia el contacto entre
cuerpos elasticos, viscoelasticos o plasticos. Ademas,
este contacto puede ser dinamico o estéatico.

En ingenieria mecanica es de vital importancia
analizar el contacto de las partes de maquinas para el
disefio de sistemas mecanicos seguros y eficientes. Por
eso, la mecanica del contacto tiene una gran cantidad de
aplicaciones a la ingenieria, como ser: sistemas de
engranajes, ruedas de tren sobre un riel, rodamientos,
sistemas de frenos, articulaciones, juntas, entre otras ).

El estudio del contacto ha permitido a los
investigadores analizar, mediante diferentes métodos
numeéricos, este fendmeno para diferentes materiales y
geometrias @ * % Un fenémeno mas complejo es el
desgaste, donde si bien el contacto es uno de los mas
importantes, ademas se tienen fendmenos de friccidn,
deformacion plastica, fatiga y fractura en diferentes
grados dependiendo de los mecanismos de desgaste que
intervienen. A tal punto es relevante el contacto que
una de las formas de reducir el desgaste suele ser con la
fabricacién de piezas de materiales recubiertos. Por ese
motivo obtener un modelo de desgaste de materiales
recubiertos debe estar constituido por un buen modelo
de contacto de materiales recubiertos.

Este trabajo se enfoca como un primer paso para
desarrollar un modelo de desgaste, abordandose el
problema de contacto. En el presente trabajo se
estudianlas deformaciones y tensiones que se presentan
en el contacto estatico, no conforme, de cuerpos
elasticos. Se dice que existe contacto conforme cuando
los dos cuerpos ajustan exactamente sus superficies en
contacto, en caso contrario se define como un contacto
no conforme®.

Los sistemas de cuerpos seleccionados son: cilindro
contra cilindro (contacto no conforme), cilindro contra
plano (contacto no conforme).

Estos analisis se desarrollan para modelos en dos
dimensiones. El anélisis de los esfuerzos presentes
durante el contacto entre dos cuerpos elasticos,que se
presenta aqui usando el método de elementos finitos
(MEF), es la etapa inicial de un estudio que comprende
el andlisisdel desgaste mecanico.

Lo que se realizd en el presente trabajo es la
comparacion de los resultados obtenidos con el MEF y
las ecuaciones analiticas que se encuentra en la
bibliografia, con el objetivo de desarrollar modelos de
contacto simples en los que se puedan evaluar diferentes
parametros del MEF, como por ejemplo, forma, tipo y
tamafio de los elementos de la malla para relacionar
costos de simulacién y convergencia a los valores
tedricos de los esfuerzos.

Para las condiciones analizadas se compararon los
valores de semiancho de contacto y presiones de
contacto con las ecuaciones desarrolladas por Heinrich
Hertz ©.

Il. MATERIALES Y METODOS

Para los dos modelos se utilizaron materiales con las
propiedades mecanicas que se indican en la Tabla 1. Por
otro lado, en la Tabla 2 se indican las caracteristicas
generales que se utilizaron para desarrollar los modelos.

Como se menciond anteriormente se realizaron dos
modelos de contacto uno cilindro contra plano y otro
cilindro contra cilindro.

En el primer modelo de contacto cilindro contra
plano, se evalla un primer caso: con un cilindro de
Acero AISI 1045 y un plano de Aluminio AA6082. Un
segundo caso: cambia el plano de AA6082 porun plano
de AISI 1045 con un recubrimiento de AA6082 y como
tercer caso se cambia el material del plano por un
AA6082 recubierto con AlSI 1045.

El segundo modelo de contacto, cilindro contra
cilindro, contiene un cilindro de AISI 1045 y un cilindro
de AA6082. En la Tabla 3 se indica las caracteristicas
geométricas de cada modelo y los casos evaluados.

Cada uno de los casos que se indican en la Tabla 3
se estudia mediante el MEF, en particular el caso 1 para
ambos modelos de contacto se estudia también a partir
de las ecuaciones de Hertz®. A continuacién se indican
las ecuaciones propuestas por Hertz:

- Radio equivalente (mm).
—radio de la pieza (mm).

Todo lo que aparece con subindice 1 corresponde al
“cilindro menor™, mientras que todo lo que se indique
con el subindice 2 corresponde al “cilindro mayor o al
plano” segln al modelo que corresponda.

En el caso del contacto cilindro contra plano el r, se
considera igual a infinito ya que el plano se considera
como un cilindro de radio infinito.

Tabla | - Propiedades de los materiales®
Parimetro Acero AlSI Aluminio
1045 AAB082
Médulo de
Elasticidad 206000 70000
“E” (MPa)
Coeflmenf‘e ge 0,29 0,33
Poisson
Coefl_me_r]te de 0.1
friccién
128

ANALES AFA Vol. 27 N.4 (127-133)



- Médulo de elasticidad equivalente (MPa).
— Modulo de elasticidad de la parte i (MPa).
— Coeficiente de Poisson de la parte i.

— Semiancho de contacto (mm).
— Fuerza normal aplicada (N).
— Longitud del cilindro (mm).

— Presién de contacto maxima (MPa).

— Presién de contacto en funcion de  (MPa).
—Coordenada normalizada (adimensional).

La coordenada normalizada  se define como la
relacion entre la coordenada cartesiana  en la zona de
contacto y el semiancho de contacto

En la Figura 1 y en la Figura 2 se presentan
esquematicamente los cuerpos en contacto donde se
puede visualizar los ejes coordenados.

En la Figura 1 se presenta el esquema del dominio y
su malla respectiva que se utilizé para el primer modelo
de contacto, con una ampliacion de la region de
contacto. Ademas en la Figura 2 se presenta el dominio
y la malla usada en el segundo modelo de contacto.

Para estos andlisis se utilizo el software de
elementos finitos comercial Abaqus 6.12.

Tabla Il — Caracteristicas de los
Modelos MEF

1. Contacto no conforme.
Caracteristicas | 2. Contacto entre materiales
del contacto | elasticos.

3. Contacto estatico.

1. Material eléstico lineal.
2. Inclusion de no linealidades

Tipo de e

anglisis geometricas.
4. Deformacion plana en dos
dimensiones.

. elementos cuadrilateros:

Tipo de .
1. cuadraticos.

elementos

2. lineales.

Figura 1- Primer modelo de contacto: Cilindro
contra Plano, con detalles de la malla en la zona de
contacto.
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Tabla Il - Caracteristicas geométricas y casos evaluados
Primer modelo de contacto: Segundo modelo de contacto:
Cilindro - Plano “C-P” Cilindro - Cilindro “C-C”
Modelo
Cilindro 1 Plano Cilindro 1 Cilindro 2
Dimensiones: radio o 50 200x200 50 100
ancho por alto (mm)
Caso 1 AISI 1045 AA6082 AISI 1045 AA6082
a AISI 1045 - AA6082 AISI 1045 - AA6082
[<3]
Tg Caso 2 AISI 1045 (recubrimiento) AISI 1045 (recubrimiento)
Caso 3 AlSI 1045 AA6082 —_A_ISI 1045 AlSI 1045 AA6082 -_A_ISI 1045
(recubrimiento) (recubrimiento)
F
F
Cilindro 1 Cilindro 1
- Base
Cilindro 2 | “1

Figura 2 — Segundo modelo de contacto: Cilindro
contra Cilindro, con detalles de la malla en la zona de
contacto.

Una vez definidas las caracteristicas geométricas de
los modelos 2D, se definen la relacion tension
deformacion considerando a los materiales como sélidos
elasticos (ver Tabla 1).

Se aplica una carga puntual de 35000 N en el punto
superior del cilindro (punto de referencia “RP-1" que se
muestra en la Figura 2 y su equivalente en la Figura 1)
con direccion vertical hacia abajo.

Ademas, se definieron condiciones de contorno para
restringir el desplazamiento de los materiales,
imponiendo un empotramiento en la base del sélido que
se encuentra en la parte inferior y permitiendo el
desplazamiento a lo largo del eje y para los sélidos
superiores.

Para generar el contacto este se realiza en dos pasos:
en el primer paso se procede a generar un
desplazamiento minimo del sélido superior de manera
de asegurar el contacto. En el segundo paso se procede
dejar inactivo este desplazamiento y se aplica la
totalidad de la carga de manera paulatina en forma de
rampa.

En zona de contacto la interaccion es superficie —
superficie donde la superficie maestra esta en el sélido
inferior en ambos casos y la superficie esclava se
encuentra en el sélido superior.

Para la formulacion de la friccién se utiliza la
formulacion penalizacion mediante el método superficie
— superficie provista por el software abaqus.

Para el mallado del sistema se utilizan elementos
cuadrados de técnica libre, en la resolucion de un
problema de deformacion plana. Los tipos de elementos
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que se usan para los modelos son cuadréaticos y lineales
resueltos a partir del método de integracion reducida®.

En la Figura 3 se puede observar un esquema
correspondiente al primer modelo de contacto para los
casos 2 y 3 donde se indican las partes principales.

Recubrimiento
(1 mm)

Figura 3 — Primer modelo de contacto: Cilindro
contra Plano (casos 2y 3).

lll. RESULTADOS Y DISCUSION

A partir de las ecuaciones analiticas que se
presentaron previamente se determinaron los valores de:

— Semiancho de contacto (mm).
— Presién de contacto maxima (MPa).

En la Tabla 4 se presentan los valores para cada uno
de los sistemas de contacto, a partir de los cuales se
valido el modelo. Estos valores fueron obtenidos a partir
de las ecuaciones de Hertz y mediante el uso del MEF.

Los valores del semiancho de contacto calculados
con el MEF se indican en un intervalo, esto se debe a
que las medidas se realizaron en dos nodos
consecutivos, en donde el primer nodo presentaba
valores de presiones de contacto y en su consecutivo se
hacia igual a cero.

En la Figura 4 se presenta un esquema del contacto
entre un cilindro y un plano, donde se puede ver que las
presiones de contacto maximas se producen en el eje de
simetria y, la coordenada normalizada se define como
=x/a(paray =0).

Tabla IV — Valores del semiancho de contacto y la
presién de contacto maxima para el caso 1
Modelo de contacto cCP | ccC
Fuerza Normal aplicada (N) 35000
Caso 1 a (mm) 6,19 5,05
( Hertz) Pmax(MPa) 3601,7 44112
T T
Caso 1 a (mm) . #$
(MEF) ! # $
pméx(MPa)
Error
relativo (%) Pna(MP2)
AY Presiones de
Contacto
A 4 X:
2a

Figura 4 —-Geometria y Presiones de
contacto en un sistema cilindro contra plano.

En la Figura 5 se puede observar la presion de
contacto en funcion de la coordenada normalizada (o su
equivalente el semiancho de contacto a obtenido a partir
de las ecuaciones de Hertz) para el primer modelo de
contacto. El gréafico se realiz6 a partir de las ecuaciones
de Hertz y se las compara con los resultados obtenidos
con el MEF, utilizando elementos lineales y cuadraticos
resueltos con el método de integracion reducida. Se
observa que los valores de las presiones de contacto con
el MEF ajustan bien con respecto a los valores
obtenidos con las ecuaciones de Hertz hasta un valor de
0,4 veces el valor de la coordenada normalizada, a partir
de este punto el error se incrementa paulatinamente.
Estos resultados no coinciden con los calculados por
Konter®, que para valores altos de la coordenada
normalizada poseen una mayor dispersion con respecto
a los valores analiticos de las presiones de contacto.
Mientras que en los modelos que se presentan en la
Figura 4, para valores altos de la coordenada
normalizada no existe dispersion alrededor de los
valores analiticos de las presiones de contacto pero si se
observa un mayor desvio. EI cambio abrupto entre los

ltimos dos puntos de las curvas obtenidas con el
MEF se debe a la manera en que se midi6 la coordenada
generalizada (utilizando las ecuaciones de Hertz).

Se observa también que los valores obtenidos
utilizando elementos lineales o cuadraticos son muy
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parecidos, sin embargo el tiempo de simulacién es un
20% mayor con elementos cuadraticos

Se puede ver en el caso 2, para ambos modelos de
contacto, que para recubrimientos de Aleacion AA con

Figura 5- Distribucion de las Presiones de contacto en funcion de la coordenada normalizada.

En la Tabla 5 se presentan los tamafios de los
elementos en la regi6bn de contacto para los dos
modelos, ademds se indican los valores del semiancho
de contacto y la presion maxima para los casos 2 y 3 de
cada uno de los modelos de contacto.

una matriz de Acero produce presiones de contacto
maximas mayores, pero un semiancho de contacto
menor.

En el caso 3 se observa un incremento menor que en
el caso 2 en los valores de las presiones de contacto

Tabla V - Descripcién de los casos estudiados

Primero: Segundo:
Modelo de Contacto Cilindro — Plano Cilindro — Cilindro
LLC_P” “C_C”
Tamafio de la malla minimo
> 0,1 0,2
en la regién de contacto (mm)
Caso 1 .
a0 Semiancho de contacto a (mm) bt #e " OUH#H S
Presion de contacto maxima ppax (MPa) 3638 4432
Tamafio de la malla minimo
L 0,1 0,2
en la region de contacto (mm)
Caso 2 Semiancho de contacto a (mm) & "ttt %&& LI5S |
Presién de contacto maxima ppa (MPa) 4820 5804
Tamafio de la malla minimo
_, 0,1 0,2
en la regién de contacto (mm)
Caso 3 Semiancho de contacto a (mm) #weoototH e "ttt
Presion de contacto maxima ppax (MPa) 3714 4535

maximas y un semiancho de contacto menor.

También se ve que un sustrato de acero y un
recubrimiento de aluminio generan presiones de
contacto muy elevadas en el sistema, esto se debe a que

el sustrato del plano o el cilindro 2 son los que absorben
la mayor parte de las presiones de contacto.

Por otro lado, en un recubrimiento de acero y un
sustrato de aluminio se producen tensiones similares al
caso 1. Esto se produce debido a que las presiones de
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